
Индивидуальные медицинские изделия

МАТЕРИАЛЫ

Сравнение материалов
PEEK · Титан · Medpor · Силикон · Фотополимер

Ориентир по материалам индивидуальных изделий. Выбор материала и метода
определяется клинической задачей и решением врача.

Материал Свойства Применение

PEEK
Механические свойства близки к
кости; рентгенопрозрачен;
индивидуально по КТ

Контур лица, краниопластика,
орбита

Титан Ti-6Al-4V
Прочность, остеоинтеграция,
пористые SLM-структуры; виден на
рентгене

Реконструктивные пластины, ВНЧС,
поднадкостничные импланты

Medpor
Пористый, биоинертный;
стандартные формы, доработка по
месту

Отдельные контурные задачи

Силикон
Монолитный, не интегрируется с
тканями

Современно реже применяется для
костного контурирования

Фотополимер
Биосовместимый; для шаблонов и
моделей

Резекционные гайды,
примерочные модели

Что важно учитывать

• Нагрузка и зона установки
• Потребность в рентген-контроле (PEEK рентгенопрозрачен)
• Потребность в остеоинтеграции (пористый титан)
• Возможность ревизии и модификации

Документ носит справочный характер для специалистов. Окончательный выбор материала — за
лечащим врачом.
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Информация предназначена для специалистов здравоохранения и не является медицинской консультацией, публичной офертой или
гарантией клинического результата. Окончательное решение о применении изделия принимает лечащий врач. Имеются
противопоказания, требуется индивидуальная оценка клинической ситуации.


